
Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour      Réf.1  Réf.1  Réf.1

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2021

Mois : Juillet

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Alcalinité mg/l CaCO3  32,000      

Aluminium mg/L  0,026      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Azote ammoniacal mg/l NH3-N  0,030      

Cadmium mg/L  0,001      

Carbone inorganique dissous mg/L  6,600      

Carbone organique dissous mg/L  3,300      

Chrome mg/L  < 0,0002      

Cobalt mg/L  < 0,05      

Conductivité µS/cm  2265,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,008      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Dureté mg/l CaCO3  900,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,289      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 2,0000 mg/L  < 0,1      

Manganèse mg/L  0,062      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  2,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

Nitrates et nitrites mg/l n-NO2-
NO3

 < 0,01      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,000      

Phosphore total mg/l P  0,020      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sulfates mg/L  789,000      

Sulfures totaux mg/l S-2  < 0,02      

Température °C  22,000      

Thiocyanates mg/l SCN-  < 0,05      

Thiosulfates mg/l S2O3-2  < 0,02      

Zinc 1,0000 mg/L  0,031      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  Réf.1 26962  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2183,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      

Fer 6,0000 mg/L  0,201      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 2      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,000      

Plomb 0,4000 mg/L  0,000      

Température °C  23,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,014      

Debit m³/jour  Réf.1 26270  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  1794,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      

Fer 6,0000 mg/L  0,264      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 2      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,600      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  21,000      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,010 

Fer 3,0000 mg/L 0,259 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 1,250 

Nickel 0,5000 mg/L 0,003 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Zinc 1,0000 mg/L  0,044      

Debit m³/jour  Réf.1 30418  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  1685,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,014      

Fer 6,0000 mg/L  0,282      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 2      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,600      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  21,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,046      

Debit m³/jour  Réf.1 33184  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,034 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 1 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait être corrigée.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     32447 30817 29832 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2021

Mois : Juillet

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Alcalinité mg/l CaCO3  46,000      

Aluminium mg/L  0,046      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Azote ammoniacal mg/l NH3-N  0,020      

Cadmium mg/L  0,002      

Carbone inorganique dissous mg/L  9,300      

Carbone organique dissous mg/L  < 0,2      

Chrome mg/L  < 0,0002      

Cobalt mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  606,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,044      

Dureté mg/l CaCO3  185,000      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées

Page 6 de 57

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Fer 6,0000 mg/L  0,056      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,1      

Manganèse mg/L  0,046      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 2      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,010      

Nitrates et nitrites mg/l n-NO2-
NO3

 0,220      

Phosphore total mg/l P  < 0,01      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sulfates mg/L  131,000      

Sulfures totaux mg/l S-2  < 0,02      

Température °C  22,700      

Thiosulfates mg/l S2O3-2  < 0,02      

Zinc 1,0000 mg/L  0,040      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 28935 27741 27315 25650 24251 22964 21928 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Conductivité µS/cm  581,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,058      

Fer 6,0000 mg/L  0,072      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 2      

Nickel 1,0000 mg/L  0,011      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  24,100      

Zinc 1,0000 mg/L  0,046      

Debit m³/jour 21342 20405 19904 22022 26463 33723 34200 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  610,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,073      

Fer 6,0000 mg/L  0,071      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 2      

Nickel 1,0000 mg/L  0,014      

Plomb 0,4000 mg/L  0,000      

Température °C  23,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,074      

Debit m³/jour 33755 33011 32227 29856 29457 27442 27497 
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,067 

Fer 3,0000 mg/L 0,073 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 1,000 

Nickel 0,5000 mg/L 0,012 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,063 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  607,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,091      

Fer 6,0000 mg/L  0,091      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 2      

Nickel 1,0000 mg/L  0,015      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  20,700      

Zinc 1,0000 mg/L  0,092      

Debit m³/jour 37214 43600 44862 42970 40389 37765 34877 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     0 0 0 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2021

Mois : Juillet

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     8998 8990 9031 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2021

Mois : Juillet

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Aluminium 10,0000 mg/L  0,165      

Argent 0,1000 mg/L  < 0,0002      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,053      

Azote ammoniacal 10,0000 mg/l NH3-N  0,020      

Béryllium 1,0000 mg/L  < 0,0005      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,016      

Chrome 0,6000 mg/L  0,000      

Cobalt 1,0000 mg/L  0,001      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,019      

Fer 6,0000 mg/L  0,581      

Fluorures 70,0000 mg/L  6,860      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L  < 0,1      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Matières en suspension 35,0000 mg/L  7,000      

Mercure 0,1000 mg/L  0,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,004      

Plomb 0,4000 mg/L  0,013      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,057      

Sulfures totaux 1,0000 mg/l S-2  < 2E-05      

Vanadium 5,0000 mg/L  0,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,080      

Debit m³/jour 9132 9254 9400 9301 9304 9339 9453 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic 1,0000 mg/L  0,030      

Chrome 0,6000 mg/L  0,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,012      

Fer 6,0000 mg/L  0,165      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 2      

Nickel 1,0000 mg/L  0,004      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,056      

Zinc 1,0000 mg/L  0,043      

Debit m³/jour 9194 8422 7844 8251 8480 8518 8630 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic 1,0000 mg/L  0,025      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Fer 6,0000 mg/L  0,123      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,004      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,051      

Zinc 1,0000 mg/L  0,037      

Debit m³/jour 8743 8824 9183 10076 10118 10217 10799 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Arsenic 1,0000 mg/L  0,025      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Fer 6,0000 mg/L  0,111      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,004      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,049      

Zinc 1,0000 mg/L  0,039      

Debit m³/jour 13070 13332 13796 14142 14547 14669 14810 
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,033 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,012 

Fer 3,0000 mg/L 0,245 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 3,250 

Nickel 0,5000 mg/L 0,004 

Plomb 0,2000 mg/L 0,005 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,053 

Zinc 0,5000 mg/L 0,050 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     19853 17718 14471 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2021

Mois : Juillet

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Aluminium mg/L  0,098      

Arsenic mg/L  0,009      

Cadmium mg/L  0,005      

Chrome mg/L  < 0,0002      

Cuivre mg/L  0,019      

Fer mg/L  0,367      

Manganèse mg/L  0,040      

Matières en suspension mg/L  4,000      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,004      

Zinc mg/L  0,111      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 12097 10660 9649 8919 8373 8002 7982 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic mg/L  0,011      

Cuivre mg/L  0,015      

Fer mg/L  0,201      

Matières en suspension mg/L  3,000      

Nickel mg/L  0,005      

Plomb mg/L  0,004      

Zinc mg/L  0,048      

Debit m³/jour 7967 8755 9757 12780 18867 33232 28332 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic mg/L  0,007      

Cuivre mg/L  0,022      

Fer mg/L  0,407      

Matières en suspension mg/L  4,000      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,004      

Zinc mg/L  0,122      

Debit m³/jour 21436 16645 13929 12256 11323 10828 13132 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Arsenic mg/L  0,008      

Cuivre mg/L  0,037      

Fer mg/L  0,997      

Matières en suspension mg/L  9,000      

Nickel mg/L  0,008      

Plomb mg/L  0,008      

Zinc mg/L  0,171      

Debit m³/jour 36904 36134 29710 24685 21240 18557 17299 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

Arsenic 0,4000 mg/L   0,002     

Conductivité µS/cm   1696,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,008     

Fer 6,0000 mg/L   0,166     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   < 2     

Nickel 1,0000 mg/L   0,003     

pH 6  - 9,5 unité pH   8,500     

Plomb 0,4000 mg/L   0,001     

Température °C   19,500     

Zinc 1,0000 mg/L   0,018     

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa   1,00     

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa   1,00     

Debit m³/jour  Réf.2  Réf.2 28344  Réf.2  Réf.2  Réf.2  Réf.2

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2021

Mois : Août

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 9 10 11 12 13 14

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2027,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,006      

Fer 6,0000 mg/L  0,260      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 2      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  20,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,028      

Debit m³/jour  Réf.2 27653  Réf.2  Réf.2  Réf.2  Réf.2  Réf.2

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 16 17 18 19 20 21

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2275,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      

Fer 6,0000 mg/L  0,352      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  21,000      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 16 17 18 19 20 21

Zinc 1,0000 mg/L  0,032      

Debit m³/jour  Réf.2 28344  Réf.2  Réf.2  Réf.2  Réf.2  Réf.2

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

22 23 24 25 26 27 28

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2520,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,006      

Fer 6,0000 mg/L  0,333      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,002      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  22,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,024      

Debit m³/jour  Réf.2 23505  Réf.2  Réf.2  Réf.2  Réf.2  Réf.2

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30 31

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2902,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,004      

Fer 6,0000 mg/L  0,275      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,006 

Fer 3,0000 mg/L 0,277 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 2,400 

Nickel 0,5000 mg/L 0,003 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,025 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30 31

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,100      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  20,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,024      

Debit m³/jour  Réf.2 25579  Réf.2     

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 2 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait être corrigée.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

Arsenic 0,4000 mg/L   0,002     

Conductivité µS/cm   600,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,099     

Fer 6,0000 mg/L   0,074     

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L   < 0,1     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   < 2     

Nickel 1,0000 mg/L   0,017     

Plomb 0,4000 mg/L   0,001     

Température °C   19,300     

Zinc 1,0000 mg/L   0,134     

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa   5,46     

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa   1,00     

Debit m³/jour 33020 31340 30031 29324 31183 32092 30627 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2021

Mois : Août

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 9 10 11 12 13 14

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  618,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,103      

Fer 6,0000 mg/L  0,096      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,020      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  20,700      

Zinc 1,0000 mg/L  0,139      

Debit m³/jour 29265 29149 30487 33098 33147 32518 31762 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 16 17 18 19 20 21

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  590,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,074      

Fer 6,0000 mg/L  0,090      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,016      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  19,800      

Zinc 1,0000 mg/L  0,085      

Debit m³/jour 29648 31422 33129 32580 33211 34422 34884 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

22 23 24 25 26 27 28

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  525,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,069      

Fer 6,0000 mg/L  0,071      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,011      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  22,700      

Zinc 1,0000 mg/L  0,050      

Debit m³/jour 34941 32448 31499 31611 32460 32620 34411 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30 31

Arsenic 0,4000 mg/L  0,004      

Conductivité µS/cm  473,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,056      

Fer 6,0000 mg/L  0,160      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,010      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  19,200      

Zinc 1,0000 mg/L  0,044      

Debit m³/jour 36138 37499 38359     
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,003 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,080 

Fer 3,0000 mg/L 0,098 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 2,000 

Nickel 0,5000 mg/L 0,015 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,090 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 6256 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2021

Mois : Août

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 9 10 11 12 13 14

Alcalinité mg/l CaCO3  12,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  1104,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,004      

Fer 6,0000 mg/L  0,104      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  0,100      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  7,600      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,011      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 9 10 11 12 13 14

Debit m³/jour 6256 6256 6256 6256 6256 6256 6256 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 16 17 18 19 20 21

Alcalinité mg/l CaCO3  12,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  1131,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,003      

Fer 6,0000 mg/L  0,099      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,000      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,000      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,010      

Debit m³/jour 6256 6256 6256 6256 6256 6256 6256 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

22 23 24 25 26 27 28

Alcalinité mg/l CaCO3     12,000   

Arsenic 1,0000 mg/L     < 0,0002   

Conductivité µS/cm     1162,000   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,007   

Fer 6,0000 mg/L     0,289   
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

22 23 24 25 26 27 28

Matières en suspension 50,0000 mg/L     2,000   

Nickel 1,0000 mg/L     0,000   

pH 6,5  - 9,5 unité pH     8,500   

Plomb 0,4000 mg/L     0,000   

Zinc 1,0000 mg/L     0,026   

Debit m³/jour 6256 6256 6256 6256 6256 6256 6256 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30 31

Alcalinité mg/l CaCO3  13,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  1164,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Fer 6,0000 mg/L  0,432      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  5,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,170      

Plomb 0,4000 mg/L  0,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,040      

Debit m³/jour 6256 6256 6256     
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Cuivre 0,3000 mg/L 0,006 

Fer 3,0000 mg/L 0,231 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 2,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,001 

Plomb 0,2000 mg/L 0,000 

Zinc 0,5000 mg/L 0,022 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

Aluminium 10,0000 mg/L   0,057     

Argent 0,1000 mg/L   < 0,0002     

Arsenic 1,0000 mg/L   0,029     

Béryllium 1,0000 mg/L   0,001     

Cadmium 0,1500 mg/L   0,018     

Chrome 0,6000 mg/L   < 0,0002     

Cobalt 1,0000 mg/L   0,001     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,010     

Fer 6,0000 mg/L   0,139     

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L   < 0,1     

Matières en suspension 35,0000 mg/L   < 2     

Mercure 0,1000 mg/L   0,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,004     

Plomb 0,4000 mg/L   0,002     

Sélénium 3,0000 mg/L   0,049     

Vanadium 5,0000 mg/L   < 0,0002     

Zinc 1,0000 mg/L   0,052     

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2021

Mois : Août

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

Debit m³/jour 15112 15489 16003 16107 16163 15777 15217 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 9 10 11 12 13 14

Arsenic 1,0000 mg/L  0,027      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,010      

Fer 6,0000 mg/L  0,141      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,004      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,046      

Zinc 1,0000 mg/L  0,055      

Debit m³/jour 14719 14453 14431 14301 13901 13449 13121 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 16 17 18 19 20 21

Arsenic 1,0000 mg/L  0,028      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Fer 6,0000 mg/L  0,127      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 16 17 18 19 20 21

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,047      

Zinc 1,0000 mg/L  0,053      

Debit m³/jour 12775 12553 12413 12216 12036 11908 11767 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

22 23 24 25 26 27 28

Arsenic 1,0000 mg/L  0,028      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Fer 6,0000 mg/L  0,126      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,047      

Zinc 1,0000 mg/L  0,049      

Debit m³/jour 11737 11659 11393 11123 10840 10609 10719 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30 31

Arsenic 1,0000 mg/L  0,028      

Chrome 0,6000 mg/L  0,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,028 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,010 

Fer 3,0000 mg/L 0,138 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 2,400 

Nickel 0,5000 mg/L 0,005 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,048 

Zinc 0,5000 mg/L 0,052 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30 31

Fer 6,0000 mg/L  0,159      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,050      

Zinc 1,0000 mg/L  0,050      

Debit m³/jour 10797 10826 10316     
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

Arsenic mg/L   0,010     

Cuivre mg/L   0,016     

Fer mg/L   0,331     

Matières en suspension mg/L   4,000     

Nickel mg/L   0,005     

Plomb mg/L   0,006     

Zinc mg/L   0,080     

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa   1,00     

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa   1,00     

Debit m³/jour 16432 16038 16768 16898 17263 16968 16878 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2021

Mois : Août

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 9 10 11 12 13 14

Arsenic mg/L  0,011      

Cuivre mg/L  0,013      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 9 10 11 12 13 14

Fer mg/L  0,245      

Matières en suspension mg/L  4,000      

Nickel mg/L  0,005      

Plomb mg/L  0,005      

Zinc mg/L  0,057      

Debit m³/jour 16604 16489 16818 17777 16893 15631 14445 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 16 17 18 19 20 21

Arsenic mg/L  0,010      

Cuivre mg/L  0,010      

Fer mg/L  0,166      

Matières en suspension mg/L  4,000      

Nickel mg/L  0,004      

Plomb mg/L  0,004      

Zinc mg/L  0,042      

Debit m³/jour 13585 13106 12295 11793 11528 11220 10940 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

22 23 24 25 26 27 28

Arsenic mg/L  0,013      

Cuivre mg/L  0,011      

Fer mg/L  0,146      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

22 23 24 25 26 27 28

Matières en suspension mg/L  4,000      

Nickel mg/L  0,005      

Plomb mg/L  0,003      

Zinc mg/L  0,039      

Debit m³/jour 10315 9919 9837 9809 9371 8604 10599 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30 31

Arsenic mg/L  0,014      

Cuivre mg/L  0,033      

Fer mg/L  1,050      

Matières en suspension mg/L  7,000      

Nickel mg/L  0,009      

Plomb mg/L  0,037      

Zinc mg/L  0,144      

Debit m³/jour 12457 11540 10397     
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour     Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2021

Mois : Septembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Arsenic 0,4000 mg/L   0,002     

Conductivité µS/cm   2740,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,004     

Fer 6,0000 mg/L   0,252     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   2,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,002     

pH 6  - 9,5 unité pH   8,100     

Plomb 0,4000 mg/L   0,001     

Température °C   19,000     

Zinc 1,0000 mg/L   0,027     

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa   1,00     

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa   1,00     

Debit m³/jour  Réf.3  Réf.3 25579  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2612,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,008      

Fer 6,0000 mg/L  0,274      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,070      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  15,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,040      

Debit m³/jour  Réf.3 28690  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2390,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,005      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Fer 6,0000 mg/L  0,256      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,003      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,060      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  16,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,029      

Debit m³/jour  Réf.3 30764  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2172,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,019      

Fer 6,0000 mg/L  0,341      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  1,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,020      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  12,500      

Zinc 1,0000 mg/L  0,146      

Debit m³/jour  Réf.3 35603  Réf.3  Réf.3  Réf.3   
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,009 

Fer 3,0000 mg/L 0,281 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 2,750 

Nickel 0,5000 mg/L 0,003 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Zinc 0,5000 mg/L 0,061 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 3 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait être corrigée.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour    38642 38659 35540 31428 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2021

Mois : Septembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Arsenic 0,4000 mg/L   0,003     

Conductivité µS/cm   653,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,100     

Fer 6,0000 mg/L   0,127     

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L   < 0,1     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   4,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,019     

Plomb 0,4000 mg/L   0,001     

Température °C   16,300     

Zinc 1,0000 mg/L   0,103     

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa   4,31     

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa   1,00     

Debit m³/jour 32026 31515 29860 29628 30547 29868 30516 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Arsenic 0,4000 mg/L  0,004      

Conductivité µS/cm  613,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,108      

Fer 6,0000 mg/L  0,162      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,020      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  14,900      

Zinc 1,0000 mg/L  0,111      

Debit m³/jour 31971 30079 29729 31156 32890 32517 32925 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  613,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,139      

Fer 6,0000 mg/L  0,276      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,003 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,119 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Matières en suspension 30,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,022      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  15,400      

Zinc 1,0000 mg/L  0,133      

Debit m³/jour 32235 30960 31257 33548 33642 36470 40918 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  642,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,127      

Fer 6,0000 mg/L  0,334      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,021      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  11,100      

Zinc 1,0000 mg/L  0,131      

Debit m³/jour 50120 53975 54911 55996 56635   
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Fer 3,0000 mg/L 0,225 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 2,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,020 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Zinc 0,5000 mg/L 0,120 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour    6256 6256 6256 6256 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2021

Mois : Septembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Alcalinité mg/l CaCO3   13,000     

Arsenic 1,0000 mg/L   < 0,0002     

Conductivité µS/cm   1223,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,006     

Fer 6,0000 mg/L   0,293     

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L   < 0,1     

Matières en suspension 50,0000 mg/L   2,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,001     

pH 6,5  - 9,5 unité pH   7,180     

Plomb 0,4000 mg/L   < 0,0002     

Température °C   14,400     

Zinc 1,0000 mg/L   0,029     

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,006 

Fer 3,0000 mg/L 0,293 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 2,000 

Nickel 0,5000 mg/L 0,001 

Plomb 0,2000 mg/L 0,000 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Debit m³/jour 6256 6256 6256 6256 6256 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Debit m³/jour 0 0 0 0 0   
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Zinc 0,5000 mg/L 0,029 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour    10070 9853 9719 9614 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2021

Mois : Septembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Aluminium 10,0000 mg/L   0,047     

Argent 0,1000 mg/L   < 0,0002     

Arsenic 1,0000 mg/L   0,029     

Béryllium 1,0000 mg/L   < 0,0005     

Cadmium 0,1500 mg/L   0,016     

Chrome 0,6000 mg/L   < 0,0002     

Cobalt 1,0000 mg/L   < 0,0005     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,010     

Fer 6,0000 mg/L   0,147     

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L   0,100     

Matières en suspension 35,0000 mg/L   2,000     

Mercure 0,1000 mg/L   0,000     

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Nickel 1,0000 mg/L   0,004     

Plomb 0,4000 mg/L   0,002     

Sélénium 3,0000 mg/L   0,046     

Vanadium 5,0000 mg/L   < 0,0002     

Zinc 1,0000 mg/L   0,050     

Debit m³/jour 10241 10465 10507 10890 11220 11115 11183 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Arsenic 1,0000 mg/L  0,030      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      

Fer 6,0000 mg/L  0,159      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,047      

Zinc 1,0000 mg/L  0,056      

Debit m³/jour 11422 11290 11528 12205 12570 12416 12238 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Arsenic 1,0000 mg/L  0,029      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      

Fer 6,0000 mg/L  0,165      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  2,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,050      

Zinc 1,0000 mg/L  0,055      

Debit m³/jour 12016 11711 11596 11715 12267 13696 15340 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Arsenic 1,0000 mg/L  0,022      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      

Fer 6,0000 mg/L  0,134      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 1      

Nickel 1,0000 mg/L  0,004      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,044      

Zinc 1,0000 mg/L  0,045      

Debit m³/jour 17239 17286 16896 15988 15273   

Page 51 de 57

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,027 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,011 

Fer 3,0000 mg/L 0,151 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,625 

Nickel 0,5000 mg/L 0,005 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,047 

Zinc 0,5000 mg/L 0,052 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour    9288 8919 8497 8479 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2021

Mois : Septembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Arsenic mg/L   0,012     

Cuivre mg/L   0,010     

Fer mg/L   0,297     

Matières en suspension mg/L   2,000     

Nickel mg/L   0,005     

Plomb mg/L   0,008     

Zinc mg/L   0,052     

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa   1,00     

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa   1,00     

Debit m³/jour 11206 11809 11347 12186 13445 12712 13876 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Arsenic mg/L  0,012      

Cuivre mg/L  0,015      

Fer mg/L  0,521      

Matières en suspension mg/L  3,000      

Nickel mg/L  0,008      

Plomb mg/L  0,009      

Zinc mg/L  0,125      

Debit m³/jour 14389 13424 13293 18289 21370 19006 17240 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Arsenic mg/L  0,014      

Cuivre mg/L  0,017      

Fer mg/L  0,578      

Matières en suspension mg/L  4,000      

Nickel mg/L  0,009      

Plomb mg/L  0,008      

Zinc mg/L  0,152      

Debit m³/jour 15419 13949 13253 16121 15708 20975 24521 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Arsenic mg/L  0,080      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Cuivre mg/L  0,024      

Fer mg/L  0,604      

Matières en suspension mg/L  3,000      

Nickel mg/L  0,014      

Plomb mg/L  0,005      

Zinc mg/L  0,299      

Debit m³/jour 30853 29804 26430 23668 21035   
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Paramètres d'exécution

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

2021

Juillet
Août
Septembre

   Lieu : 

   Année :

   Mois :
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