Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Lac Séguin
Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Juillet

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 1950,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,268
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
pH 6 -9,5 unité pH 7,500
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 27,500
Zinc 1,0000 mg/L 0,022
Debit m3/jour Réf.1 Réf.1 Réf.1 18978 Réf.1 Réf.1 Réf.1
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Conductivité uS/cm 2240,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,004
Fer 6,0000 mg/L 0,312
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 5,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,002
pH 6 -9,5 unité pH 7,400
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 25,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,018
Détermination de la toxicité létale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour Réf.1 12652 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 2300,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,005
Fer 6,0000 mg/L 0,261
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
pH 6 -95 unité pH 7,500
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 25,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,014
Debit m3/jour Réf.1 6326 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 2290,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,564
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 8,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
pH 6 -95 unité pH 7,500
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 23,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,022
Debit m3/jour Réf.1 75911 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30 31
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 2130,000
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30 31
Cuivre 0,6000 mg/L 0,004
Fer 6,0000 mg/L 0,159
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,002
pH 6 -95 unité pH 8,200
Plomb 0,4000 mg/L <0,0002
Température °C 22,800
Zinc 1,0000 mg/L 0,008
Debit m3/jour Réf.1 40453 Réf.1
Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements
Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,2000 mg/L 0,002
Cuivre 0,3000 mg/L 0,006
Fer 3,0000 mg/L 0,313
Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 3,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,003
Plomb 0,2000 mg/L 0,001
Zinc 0,5000 mg/L 0,017
Justification des dépassements et des données non transmises
Réf. : 1 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait étre corrigée.
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Lieu :

Composante :

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord
Année : 2018

Mois : Juillet

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
bassin de traitement des eaux usées minieres - Osisko-Nord

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 463,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,058
Fer 6,0000 mg/L 0,137
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 3,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,011
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 25,500
Zinc 1,0000 mg/L 0,045
Debit m3/jour 28525 33290 30730 28781 28763 29742 28095
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 504,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,059
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Fer 6,0000 mg/L 0,182
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 15,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 4,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,008
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 24,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,041
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 25681 25834 26222 25581 25106 25044 24437
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Arsenic 0,4000 mg/L 0,003
Conductivité uS/cm 477,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,045
Fer 6,0000 mg/L 0,117
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,007
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 24,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,024
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Debit m3/jour 24357 24819 26857 25658 24335 23771 23515
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Arsenic 0,4000 mg/L 0,003
Conductivité uS/cm 497,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,058
Fer 6,0000 mg/L 0,124
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,009
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 23,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,030
Debit m3/jour 23202 26868 36364 43650 44612 42424 42032
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30 31
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 507,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,098
Fer 6,0000 mg/L 0,193
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,011
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30 31
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 22,900
Zinc 1,0000 mg/L 0,070
Debit m3/jour 40679 39095 37381
Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements
Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,2000 mg/L 0,002
Cuivre 0,3000 mg/L 0,064
Fer 3,0000 mg/L 0,151
Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 2,300
Nickel 0,5000 mg/L 0,009
Plomb 0,2000 mg/L 0,001
Zinc 0,5000 mg/L 0,042
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu :

Composante :

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet
Année : 2018

Mois : Juillet

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

bassin de traitement des eaux usées minieres - Waite Amulet

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Alcalinité mg/l CaCO3 15,000
Arsenic 1,0000 mg/L < 0,0002
Conductivité uS/cm 782,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,005
Fer 6,0000 mg/L 0,083
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L < 0,0002
pH 6,5 -9,5 unité pH 9,300
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 22,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,012
Debit m3/jour Réf.2 Réf.2 5230 Réf.2 Réf.2 0 0
Date de production du rapport: ~ 2022-08-09 Page 9 de 58
Québecan

© Gouvernement du Québec, 2022
Document destiné aux utilisateurs autorisés du systéeme. Toute distribution a I'extérieur du Ministere doit étre autorisée.



Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Debit m3/jour 0 0 0 0 0 0 0
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Debit m3/jour 0 0 0 0 0 0 0
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Debit m3/jour 0 0 0 0 0 0 0
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30 31
Debit m3/jour 0 0 0

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000

Cuivre 0,3000 mg/L 0,005

Fer 3,0000 mg/L 0,083

Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 1,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,000

Plomb 0,2000 mg/L 0,000
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Zinc 0,5000 mg/L 0,012

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 2 Motif : Il'y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu étre
mesure, calculé ou estimé.
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Lieu :

Composante :

Station de mesure :

Année : 2018
Mois : Juillet

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc a résidus Quémont 2
Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Arsenic 1,0000 mg/L 0,012
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
Fer 6,0000 mg/L 0,113
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,005
Plomb 0,4000 mg/L 0,000
Sélénium 3,0000 mg/L 0,027
Zinc 1,0000 mg/L 0,027
Debit m3/jour 15619 14193 10077 10176 8976 7476 7492
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Aluminium 10,0000 mg/L 0,054
Argent 0,1000 mg/L 0,001
Arsenic 1,0000 mg/L 0,011
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Béryllium 1,0000 mg/L < 0,001
Cadmium 0,1500 mg/L 0,006
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cobalt 1,0000 mg/L 0,001
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
Fer 6,0000 mg/L 0,143
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 10,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Mercure 0,1000 mg/L 0,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,027
Vanadium 5,0000 mg/L < 0,0002
Zinc 1,0000 mg/L 0,021
Debit m3/jour 7232 7283 7374 7235 7052 6209 5404
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Arsenic 1,0000 mg/L 0,011
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
Fer 6,0000 mg/L 0,134
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,027
Zinc 1,0000 mg/L 0,018
Debit m3/jour 4751 4372 4606 4881 5060 5147 5372
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Arsenic 1,0000 mg/L 0,014
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,131
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
Plomb 0,4000 mg/L 0,000
Sélénium 3,0000 mg/L 0,032
Zinc 1,0000 mg/L 0,019
Debit m3/jour 5638 6388 8506 9170 8999 9225 9529
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30 31
Arsenic 1,0000 mg/L 0,014
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30 31

Cuivre 0,6000 mg/L 0,009

Fer 6,0000 mg/L 0,169

Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3

Nickel 1,0000 mg/L 0,004

Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002

Sélénium 3,0000 mg/L 0,032

Zinc 1,0000 mg/L 0,023

Debit m3/jour 9824 9969 9930

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,5000 mg/L 0,012
Chrome 0,3000 mg/L 0,000
Cuivre 0,3000 mg/L 0,007
Fer 3,0000 mg/L 0,138
Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 1,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,004
Plomb 0,2000 mg/L 0,000
Sélénium 1,5000 mg/L 0,029
Zinc 0,5000 mg/L 0,022
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Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire
Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Juillet

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,011
Fer mg/L 0,133
Matiéres en suspension mg/L 4,000
Nickel mg/L 0,004
Plomb mg/L 0,002
Zinc mg/L 0,029
Debit m3/jour 17573 17545 15774 13236 11303 8628 7493
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Arsenic mg/L 0,004
Cuivre mg/L 0,010
Fer mg/L 0,087
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,002
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,009
Détermination de la toxicité létale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 6800 6527 6488 9163 8702 7679 6641
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,010
Fer mg/L 0,170
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,003
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,012
Debit m3/jour 5651 4887 4475 4072 4019 3771 3709
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,012
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Fer mg/L 0,120
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,003
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,012
Debit m3/jour 3748 4985 11390 17779 15751 13241 12307
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30 31
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,016
Fer mg/L 0,212
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,006
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,078
Debit m3/jour 11836 11459 10831
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Lac Séguin
Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Ao(t

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4
Debit m3/jour Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Alcalinité mg/l CaCO3 29,000
Aluminium mg/L < 0,005
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Azote ammoniacal mg/l NH3-N < 0,05
Cadmium mg/L < 0,0002
Carbone inorganique dissous mg/L 7,820
Carbone organique dissous mg/L 4,050
Chrome mg/L < 0,0002
Cobalt mg/L < 0,001
Conductivité uS/cm 1910,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,005
Dureté mg/l CaCO3 1028,000
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Fer 6,0000 mg/L 0,122
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 2,0000 mg/L <0,2
Manganése mg/L 0,048
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
Nitrates et nitrites mg/l n-NO2- < 0,02
NO3
pH 6 -95 unité pH 7,610
Phosphore total mg/l P 0,030
Plomb 0,4000 mg/L 0,000
Sulfates mg/L 805,000
Sulfures totaux mg/l S-2 <0,02
Température °C 23,000
Thiosulfates mg/l S203-2 < 0,05
Zinc 1,0000 mg/L 0,007
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour Réf.3 Réf.3 41951 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
12 13 14 15 16 17 18
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 1820,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,162
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
pH 6 -95 unité pH 7,650
Plomb 0,4000 mg/L 0,000
Température °C 25,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,020
Debit m3/jour Réf.3 13651 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
19 20 21 22 23 24 25
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 1830,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,004
Fer 6,0000 mg/L 0,146
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
pH 6 -95 unité pH 6,520
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 22,000
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
19 20 21 22 23 24 25
Zinc 1,0000 mg/L 0,013
Debit m3/jour Réf.3 6326 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
26 27 28 29 30 31
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 1990,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,005
Fer 6,0000 mg/L 0,154
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
pH 6-95 unité pH 6,870
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 20,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,020
Debit m3/jour Réf.3 6326 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3

Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,001

Cuivre 0,3000 mg/L 0,005

Fer 3,0000 mg/L 0,146

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 1,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,003
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Plomb 0,2000 mg/L 0,000
Zinc 0,5000 mg/L 0,015

Justification des dépassements et des données non transmises
Réf. : 3 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait étre corrigée.
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Osisko-Nord
Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Ao(t

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4
Debit m3/jour 35971 35731 36326 34704
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Alcalinité mg/l CaCO3 41,000
Aluminium mg/L 0,111
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Azote ammoniacal mg/l NH3-N < 0,05
Cadmium mg/L 0,001
Carbone inorganique dissous mg/L 10,800
Carbone organique dissous mg/L 3,010
Chrome mg/L < 0,0002
Cobalt mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 499,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,110
Dureté mg/l CaCO3 181,000
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Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Fer 6,0000 mg/L 0,155
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 15,0000 mg/L <0,2
Manganése mg/L 0,028
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,010
Nitrates et nitrites mg/l n-NO2- 0,030
NO3
Phosphore total mg/l P 0,030
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sulfates mg/L 153,000
Sulfures totaux mg/l S-2 < 0,02
Température °C 22,800
Thiosulfates mg/l S203-2 <0,05
Zinc 1,0000 mg/L 0,020
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 33275 34358 35900 34623 34182 33151 33376
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
12 13 14 15 16 17 18
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Date de production du rapport : 2022-08-09 Page 25 de 58
Québecan

© Gouvernement du Québec, 2022
Document destiné aux utilisateurs autorisés du systéeme. Toute distribution a I'extérieur du Ministere doit étre autorisée.



Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
12 13 14 15 16 17 18
Conductivité uS/cm 510,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,126
Fer 6,0000 mg/L 0,164
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,011
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 25,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,071
Debit m3/jour 34589 34921 34321 34144 31912 32255 31570
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
19 20 21 22 23 24 25
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 504,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,108
Fer 6,0000 mg/L 0,127
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 3,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,011
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 20,900
Zinc 1,0000 mg/L 0,067
Debit m3/jour 30696 31240 33154 38165 39510 39360 38608
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
26 27 28 29 30 31
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 496,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,136
Fer 6,0000 mg/L 0,165
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,014
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 20,600
Zinc 1,0000 mg/L 0,086
Debit m3/jour 38703 38965 40344 42396 43293 42315

Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002

Cuivre 0,3000 mg/L 0,120

Fer 3,0000 mg/L 0,153

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 1,875
Nickel 0,5000 mg/L 0,011

Plomb 0,2000 mg/L 0,001

Zinc 0,5000 mg/L 0,061

Date de production du rapport: ~ 2022-08-09 Page 27 de 58
Québecan

© Gouvernement du Québec, 2022
Document destiné aux utilisateurs autorisés du systéeme. Toute distribution a I'extérieur du Ministere doit étre autorisée.



Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Waite Amulet
Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Ao(t

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4
Debit m3/jour 0 0 0 0
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Debit m3/jour 0 0 0 0 0 0 0
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
12 13 14 15 16 17 18
Debit m3/jour 0 0 0 0 0 0 0
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
19 20 21 22 23 24 25
Debit m3/jour 0 0 0 0 0 0 0
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Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
26 27 28 29 30 31
Debit m3/jour 0 0 0 0 0 0
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Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc a résidus Quémont 2
Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5

Année : 2018

Mois : Ao(t

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4
Debit m3/jour 10124 10476 10894 10952
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Aluminium 10,0000 mg/L 0,035
Argent 0,1000 mg/L 0,001
Arsenic 1,0000 mg/L 0,014
Azote ammoniacal 10,0000 mg/l NH3-N < 0,05
Béryllium 1,0000 mg/L < 0,001
Cadmium 0,1500 mg/L 0,006
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cobalt 1,0000 mg/L < 0,001
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,191
Fluorures 70,0000 mg/L 5,100
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 10,0000 mg/L <0,2
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Mercure 0,1000 mg/L 0,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,030
Sulfures totaux 1,0000 mg/l S-2 <0,02
Vanadium 5,0000 mg/L < 0,0002
Zinc 1,0000 mg/L 0,017
Debit m3/jour 10717 10694 12096 11846 11520 11196 11039
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
12 13 14 15 16 17 18
Arsenic 1,0000 mg/L 0,017
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,009
Fer 6,0000 mg/L 0,183
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,035
Zinc 1,0000 mg/L 0,020
Debit m3/jour 10830 10645 10678 10357 10215 10175 10030
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
19 20 21 22 23 24 25
Arsenic 1,0000 mg/L 0,013
Chrome 0,6000 mg/L <0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,158
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,028
Zinc 1,0000 mg/L 0,016
Debit m3/jour 9964 9438 8829 9376 9692 10183 10305
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
26 27 28 29 30 31
Arsenic 1,0000 mg/L 0,016
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,009
Fer 6,0000 mg/L 0,178
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,028
Zinc 1,0000 mg/L 0,019
Debit m3/jour 10541 10817 11456 11692 11752 11116
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,5000 mg/L 0,015
Chrome 0,3000 mg/L 0,000
Cuivre 0,3000 mg/L 0,009
Fer 3,0000 mg/L 0,178
Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 1,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,003
Plomb 0,2000 mg/L 0,001
Sélénium 1,5000 mg/L 0,030
Zinc 0,5000 mg/L 0,018
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire
Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Aot

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4
Debit m3/jour 10287 10346 12316 12166
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Aluminium mg/L 0,017
Arsenic mg/L 0,005
Cadmium mg/L 0,002
Chrome mg/L <0,0002
Cuivre mg/L 0,014
Fer mg/L 0,204
Manganese mg/L 0,028
Matiéres en suspension mg/L <3
Mercure mg/L 0,000
Nickel mg/L 0,005
Plomb mg/L 0,002
Zinc mg/L 0,042
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Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
5 6 7 8 9 10 11
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 11715 12620 16839 15849 13899 12422 11764
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
12 13 14 15 16 17 18
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,015
Fer mg/L 0,210
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,005
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,053
Debit m3/jour 10969 10381 10073 9458 9309 9108 8481
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
19 20 21 22 23 24 25
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,010
Fer mg/L 0,138
Matiéres en suspension mg/L <3
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Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
19 20 21 22 23 24 25
Nickel mg/L 0,003
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,021
Debit m3/jour 8438 8478 8462 10862 10848 10300 10104
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
26 27 28 29 30 31
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,011
Fer mg/L 0,181
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,004
Plomb mg/L 0,002
Zinc mg/L 0,031
Debit m3/jour 10354 10554 11801 13386 14592 13799
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Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Lac Séguin
Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Septembre

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1
Debit m3/jour Réf.4
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2 3 4 5 6 7 8
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 2150,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,261
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 4,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
pH 6 -95 unité pH 7,600
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 20,100
Zinc 1,0000 mg/L 0,041
Debit m3/jour Réf.4 Réf.4 169885 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4
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Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9 10 11 12 13 14 15
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 1490,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,020
Fer 6,0000 mg/L 0,328
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,005
pH 6 -95 unité pH 7,800
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Température °C 17,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,110
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité |étale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour Réf.4 10737 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 1760,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,013
Fer 6,0000 mg/L 0,323
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,001
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Envirennement

et Lutte contre

les changements

climatigues e

QUébeC [ f o | Systéme de suivi environnemental
Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
pH 6 -9,5 unité pH 7,600
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 17,600
Zinc 1,0000 mg/L 0,094
Debit m3/jour Réf.4 522889 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
23 24 25 26 27 28 29
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 1880,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,214
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
pH 6-95 unité pH 7,700
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 12,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,059
Debit m3/jour Réf.4 7991 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4
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Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
30
Debit m3/jour Réf.4

Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,001

Cuivre 0,3000 mg/L 0,012

Fer 3,0000 mg/L 0,282

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 2,125
Nickel 0,5000 mg/L 0,003

Plomb 0,2000 mg/L 0,002

Zinc 0,5000 mg/L 0,076

Justification des dépassements et des données non transmises
Réf. : 4 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait étre corrigée.
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Envirennement
et Lutte contre
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Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Osisko-Nord
Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Septembre

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1
Debit m3/jour 43470
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2 3 4 5 6 7 8
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 529,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,119
Fer 6,0000 mg/L 0,168
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 3,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,014
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 20,800
Zinc 1,0000 mg/L 0,085
Debit m3/jour 48588 49720 49730 57470 75896 74737 70482
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Envirennement
et Lutte contre
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climatigues

Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9 10 11 12 13 14 15
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 521,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,152
Fer 6,0000 mg/L 0,280
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 15,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 3,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,018
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 15,800
Zinc 1,0000 mg/L 0,130
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 66858 63948 60569 57068 53898 51660 50416
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 517,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,178
Fer 6,0000 mg/L 0,208
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
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et Lutte contre
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Québec raea

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Nickel 1,0000 mg/L 0,012
Plomb 0,4000 mg/L 0,000
Température °C 18,200
Zinc 1,0000 mg/L 0,126
Debit m3/jour 51659 49656 49149 46909 44655 44937 45346
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
23 24 25 26 27 28 29
Arsenic 0,4000 mg/L 0,003
Conductivité uS/cm 535,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,185
Fer 6,0000 mg/L 0,433
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 5,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,016
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Température °C 11,700
Zinc 1,0000 mg/L 0,116
Debit m3/jour 43507 41672 39577 40639 40405 41939 44717
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
30
Debit m3/jour 43908
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Envirennement
et Lutte contre
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Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002

Cuivre 0,3000 mg/L 0,159

Fer 3,0000 mg/L 0,272

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 3,125
Nickel 0,5000 mg/L 0,015

Plomb 0,2000 mg/L 0,001

Zinc 0,5000 mg/L 0,114
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et Lutte contre
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Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Waite Amulet
Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Septembre

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1
Debit m3/jour 0
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2 3 4 5 6 7 8
Alcalinité mg/l CaCO3 17,000
Arsenic 1,0000 mg/L 0,000
Conductivité uS/cm 898,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,004
Fer 6,0000 mg/L 0,078
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,000
pH 6,5 -95 unité pH 8,500
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 17,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,008
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et Lutte contre
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Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2 3 4 5 6 7 8
Debit m3/jour 0 0 0 0 5230 Réf.5 Réf.5
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9 10 11 12 13 14 15
Alcalinité mg/l CaCO3 19,000
Arsenic 1,0000 mg/L < 0,0002
Conductivité uS/cm 996,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,005
Fer 6,0000 mg/L 0,092
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,000
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,700
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 15,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,009
Debit m3/jour Réf.5 5230 Réf.5 Réf.5 Réf.5 Réf.5 Réf.5
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Alcalinité mg/l CaCO3 16,000
Aluminium mg/L 0,096
Arsenic 1,0000 mg/L < 0,0002
Azote ammoniacal mg/I NH3-N <0,02
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Québec rar

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Cadmium mg/L <0,0002
Carbone inorganique dissous mg/L 14,000
Carbone organique dissous mg/L 2,900
Chrome mg/L < 0,0002
Cobalt mg/L <0,001
Conductivité uS/cm 1070,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
Dureté mg/l CaCO3 119,000
Fer 6,0000 mg/L 0,125
Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 15,0000 mg/L <0,2
Manganese mg/L 49,700
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Mercure mg/L 0,000
Nickel 1,0000 mg/L < 0,0002
Nitrates et nitrites mg/l n-NO2- <0,02
NO3
pH 6,5 -9,5 unité pH 9,000
Phosphore total mg/l P 0,020
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Sulfates mg/L 78,300
Sulfures totaux mg/l S-2 <0,02
Température °C 20,000
Thiosulfates mg/l S203-2 0,050
Zinc 1,0000 mg/L 0,010
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et Lutte contre
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Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité |étale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour Réf.5 5230 Réf.5 Réf.5 Réf.5 Réf.5 Réf.5
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
23 24 25 26 27 28 29
Alcalinité mg/l CaCO3 12,000
Arsenic 1,0000 mg/L < 0,0002
Conductivité uS/cm 1090,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,005
Fer 6,0000 mg/L 0,120
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,001
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,600
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 15,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,013
Debit m3/jour Réf.5 5230 Réf.5 Réf.5 Réf.5 Réf.5 Réf.5
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Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
30
Debit m3/jour 0

Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000

Cuivre 0,3000 mg/L 0,005

Fer 3,0000 mg/L 0,104

Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 1,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,000

Plomb 0,2000 mg/L 0,000

Zinc 0,5000 mg/L 0,010

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 5 Motif : Il'y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu étre
mesure, calculé ou estimé.
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Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc a résidus Quémont 2
Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5

Année : 2018

Mois : Septembre

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1
Debit m3/jour 11145
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2 3 4 5 6 7 8
Arsenic 1,0000 mg/L 0,019
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,010
Fer 6,0000 mg/L 0,229
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L 5,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Sélénium 3,0000 mg/L 0,028
Zinc 1,0000 mg/L 0,021
Debit m3/jour 12162 11624 10941 13515 15763 14251 13358
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Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9 10 11 12 13 14 15
Aluminium 10,0000 mg/L 0,055
Argent 0,1000 mg/L < 0,0005
Arsenic 1,0000 mg/L 0,018
Béryllium 1,0000 mg/L < 0,001
Cadmium 0,1500 mg/L 0,007
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cobalt 1,0000 mg/L < 0,001
Cuivre 0,6000 mg/L 0,010
Fer 6,0000 mg/L 0,196
Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 10,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Mercure 0,1000 mg/L 0,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,026
Vanadium 5,0000 mg/L < 0,0002
Zinc 1,0000 mg/L 0,022
Debit m3/jour 13036 12765 13959 14289 14522 14984 15279
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Arsenic 1,0000 mg/L 0,021
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
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Québec eaes

Systéme de suivi environnemental
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,188
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L < 0,0002
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,029
Zinc 1,0000 mg/L 0,024
Debit m3/jour 15525 15210 16796 20180 23185 24203 17372
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
23 24 25 26 27 28 29
Arsenic 1,0000 mg/L 0,012
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,010
Fer 6,0000 mg/L 0,176
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L 4,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,003
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,016
Zinc 1,0000 mg/L 0,052
Debit m3/jour 17372 14231 9575 10201 11194 16401 21309
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
30
Debit m3/jour 24538

Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,5000 mg/L 0,018
Chrome 0,3000 mg/L 0,000
Cuivre 0,3000 mg/L 0,009
Fer 3,0000 mg/L 0,197
Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 3,000
Nickel 0,5000 mg/L 0,002
Plomb 0,2000 mg/L 0,001
Sélénium 1,5000 mg/L 0,025
Zinc 0,5000 mg/L 0,030
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Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire
Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Septembre

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1
Debit m3/jour 14336
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
2 3 4 5 6 7 8
Arsenic mg/L 0,007
Cuivre mg/L 0,025
Fer mg/L 0,566
Matiéres en suspension mg/L 6,000
Nickel mg/L 0,012
Plomb mg/L 0,006
Zinc mg/L 0,269
Debit m3/jour 18799 17504 15196 23626 45190 36301 26996
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
9 10 11 12 13 14 15
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,029
Fer mg/L 0,604
Matiéres en suspension mg/L 3,000
Nickel mg/L 0,011
Plomb mg/L 0,005
Zinc mg/L 0,213
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 21054 17787 16230 15502 15164 15140 15360
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16 17 18 19 20 21 22
Arsenic mg/L 0,007
Cuivre mg/L 0,017
Fer mg/L 0,497
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,004
Plomb mg/L 0,005
Zinc mg/L 0,087
Debit m3/jour 16932 17224 17413 17472 20790 24549 23309
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
23 24 25 26 27 28 29
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,014
Fer mg/L 0,378
Matiéres en suspension mg/L 4,000
Nickel mg/L 0,007
Plomb mg/L 0,006
Zinc mg/L 0,113
Debit m3/jour 18026 14742 13138 12988 13279 16680 23199
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
30
Debit m3/jour 25400
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Parameétres d'exécution

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
Année : 2018
Mois : Juillet

Aolt

Septembre
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