
Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour     Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2017

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Alcalinité mg/l CaCO3  66,000      

Arsenic 0,2000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  1220,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,023      

Fer 6,0000 mg/L  0,454      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,500      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Température °C  4,000      

Thiosulfates mg/l S2O3-2  < 0,13      

Zinc 1,0000 mg/L  0,190      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  Réf.1 59002  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Alcalinité mg/l CaCO3  69,000      

Arsenic 0,2000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  1400,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,019      

Fer 6,0000 mg/L  0,396      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,006      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,300      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,185      

Page 2 de 43

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Debit m³/jour  Réf.1 5922  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Alcalinité mg/l CaCO3  87,000      

Arsenic 0,2000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  898,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,020      

Fer 6,0000 mg/L  0,777      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  6,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,100      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,153      

Debit m³/jour  Réf.1 5922  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3  86,000      

Arsenic 0,2000 mg/L  0,001      

Page 3 de 43

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,4000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,021 

Fer 3,0000 mg/L 0,562 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 3,875 

Nickel 0,5000 mg/L 0,006 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Zinc 0,5000 mg/L 0,196 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Cadmium mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  809,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,021      

Fer 6,0000 mg/L  0,620      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,100      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,256      

Debit m³/jour  Réf.1 5922  Réf.1  Réf.1  Réf.1   
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Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 1 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour    0 0 0 0 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Surverse l'ancienne fosse d'exploitation Oldwaite

Station de mesure : Effluent final - Oldwaite

Année : 2017

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Debit m³/jour 0 0 0 0  Réf.2   

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 2 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait être corrigée.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour    94658 93836 95191 94143 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2017

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Alcalinité mg/l CaCO3  48,000      

Aluminium mg/L  0,253      

Arsenic 0,5000 mg/L  0,003      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  545,000      

Cuivre mg/L  0,181      

Dureté mg/l CaCO3  205,000      

Fer mg/L  0,394      

Matières en suspension mg/L  4,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel mg/L  0,017      

Plomb mg/L  0,003      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées

Page 8 de 43

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Température °C  4,000      

Zinc mg/L  0,140      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  3,25 Réf.3      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 96631 93460 91558 88873 87893 86925 84125 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Alcalinité mg/l CaCO3  51,000      

Aluminium mg/L  0,143      

Arsenic 0,5000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  558,000      

Cuivre mg/L  0,175      

Dureté mg/l CaCO3  213,000      

Fer mg/L  0,352      

Matières en suspension mg/L  3,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel mg/L  0,016      

Plomb mg/L  0,002      

Température °C  1,000      

Zinc mg/L  0,128      

Page 9 de 43

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  3,03 Réf.3      

Debit m³/jour 82071 80334 78684 78375 82352 81521 82916 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Alcalinité mg/l CaCO3  51,000      

Aluminium mg/L  0,135      

Arsenic 0,5000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  569,000      

Cuivre mg/L  0,172      

Dureté mg/l CaCO3  211,000      

Fer mg/L  0,328      

Matières en suspension mg/L  3,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel mg/L  0,016      

Plomb mg/L  0,002      

Température °C  1,000      

Zinc mg/L  0,130      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  3,91 Réf.4      

Debit m³/jour 82555 81201 79834 79078 76933 75819 80161 
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,169 

Fer 3,0000 mg/L 0,349 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 2,875 

Nickel 0,5000 mg/L 0,016 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3  54,000      

Aluminium mg/L  0,165      

Arsenic 0,5000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  572,000      

Cuivre mg/L  0,149      

Dureté mg/l CaCO3  219,000      

Fer mg/L  0,323      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel mg/L  0,015      

Plomb mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc mg/L  0,130      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  2,50 Réf.5      

Debit m³/jour 82259 81516 79319 77676 76414   
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Zinc 0,5000 mg/L 0,132 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 3 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : concentrations en cuivre respectent les normes de la directive 019

Correctif :

Réf. : 4 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : Concentrations en cuivre et zinc respectent les normes de Directive 019 mais trop 
élevées pour assurer la survie de la daphnie

Correctif :

Réf. : 5 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : concentrations en cuivre et zinc respectent les normes de la Directive 019 mais trop 
élevées pour assurer la survie de la daphnie

Correctif :

Page 12 de 43

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour    0 0 0 0 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2017

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Alcalinité mg/l CaCO3  17,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,000      

Conductivité µS/cm  1,000      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Cuivre 0,6000 mg/L  0,003      

Fer 6,0000 mg/L  0,086      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  7,400      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,014      

Debit m³/jour 0 6256  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3  17,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,000      

Conductivité µS/cm  1230,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,006      

Fer 6,0000 mg/L  0,455      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,200      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,026      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,004 

Fer 3,0000 mg/L 0,271 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,001 

Plomb 0,2000 mg/L 0,000 

Zinc 0,5000 mg/L 0,020 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Debit m³/jour  Réf.6 6256  Réf.6  Réf.6  Réf.6   

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 6 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

Debit m³/jour    19221 23259 25067 23021 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2017

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Aluminium 10,0000 mg/L  0,074      

Argent 0,1000 mg/L  < 0,0005      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,018      

Béryllium 1,0000 mg/L  < 0,001      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,006      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cobalt 1,0000 mg/L  0,001      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      

Fer 6,0000 mg/L  0,351      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Mercure 0,1000 mg/L  < 0,0002      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées

Page 16 de 43

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

5 6 7 8 9 10 11

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,004      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,034      

Vanadium 2,5000 mg/L  < 0,0002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,056      

Debit m³/jour 22920 22057 25273 27162 25092 22055 20040 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

12 13 14 15 16 17 18

Arsenic 1,0000 mg/L  0,021      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,007      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,013      

Fer 6,0000 mg/L  0,393      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,006      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,037      

Zinc 1,0000 mg/L  0,064      

Debit m³/jour 14617 11735 12383 13511 14222 11131 9273 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

19 20 21 22 23 24 25

Arsenic 1,0000 mg/L  0,019      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,006      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,012      

Fer 6,0000 mg/L  0,327      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,005      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,036      

Zinc 1,0000 mg/L  0,053      

Debit m³/jour 7190 5703 5987 7138 8633 10885 13093 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Arsenic 1,0000 mg/L  0,017      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,006      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,010      

Fer 6,0000 mg/L  0,276      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,004      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,035      

Page 18 de 43

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,019 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,011 

Fer 3,0000 mg/L 0,337 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,005 

Plomb 0,2000 mg/L 0,005 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,036 

Zinc 0,5000 mg/L 0,054 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

26 27 28 29 30

Zinc 1,0000 mg/L  0,041      

Debit m³/jour 13898 14555 14621 14860 15498   
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

Debit m³/jour       Réf.7  Réf.7

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2017

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Alcalinité mg/l CaCO3  77,000      

Aluminium mg/L  0,288      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,001      

Azote ammoniacal mg/l NH3-N  0,060      

Cadmium mg/L  0,002      

Carbone inorganique dissous mg/L  16,300      

Carbone organique dissous mg/L  6,000      

Chrome mg/L  0,001      

Cobalt mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  1130,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,033      

Dureté mg/l CaCO3  495,000      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Fer 6,0000 mg/L  0,563      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 2,0000 mg/L  < 0,2      

Manganèse mg/L  0,113      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,006      

Nitrates et nitrites mg/l n-NO2-
NO3

 0,200      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,200      

Phosphore total mg/l P  0,020      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sulfates mg/L  391,000      

Sulfures totaux mg/l S-2  < 0,02      

Température °C  1,000      

Thiosulfates mg/l S2O3-2  < 0,13      

Zinc 1,0000 mg/L  0,316      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  Réf.7 5922  Réf.7  Réf.7  Réf.7  Réf.7  Réf.7
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 11 12 13 14 15 16

Alcalinité mg/l CaCO3  64,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  715,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,025      

Fer 6,0000 mg/L  0,996      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  5,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,100      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,164      

Debit m³/jour  Réf.7 5922  Réf.7  Réf.7  Réf.7  Réf.7  Réf.7

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 18 19 20 21 22 23

Alcalinité mg/l CaCO3  84,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  1570,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,015      

Fer 6,0000 mg/L  0,575      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 18 19 20 21 22 23

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,100      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,186      

Debit m³/jour  Réf.7 5922  Réf.7  Réf.7  Réf.7  Réf.7  Réf.7

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

24 25 26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3    81,000    

Arsenic 0,4000 mg/L    0,005    

Cadmium mg/L    0,002    

Conductivité µS/cm    1960,000    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,012    

Fer 6,0000 mg/L    0,694    

Matières en suspension 30,0000 mg/L    4,000    

Nickel 1,0000 mg/L    0,007    

pH 6  - 9,5 unité pH    7,200    

Plomb 0,4000 mg/L    0,001    

Température °C    1,000    

Zinc 1,0000 mg/L    0,154    

Debit m³/jour  Réf.7  Réf.7  Réf.7 5922  Réf.7  Réf.7  Réf.7
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,003 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,021 

Fer 3,0000 mg/L 0,707 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 4,000 

Nickel 0,5000 mg/L 0,006 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,205 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 7 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

31

Debit m³/jour  Réf.7       
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

Debit m³/jour      74815 72848 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2017

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Alcalinité mg/l CaCO3  54,000      

Aluminium mg/L  0,137      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  564,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,157      

Dureté mg/l CaCO3  211,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,302      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,015      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,117      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  3,13 Réf.8      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 71868 72097 85650 104274 104719 101133 96711 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 11 12 13 14 15 16

Alcalinité mg/l CaCO3  50,000      

Aluminium mg/L  0,180      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Azote ammoniacal mg/l NH3-N  0,090      

Cadmium mg/L  0,002      

Chrome mg/L  0,000      

Conductivité µS/cm  561,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,135      

Fer 6,0000 mg/L  0,339      

Manganèse mg/L  0,084      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,015      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 11 12 13 14 15 16

Nitrates et nitrites mg/l n-NO2-
NO3

 0,180      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,119      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 92258 87977 84292 79287 71941 66649 62564 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 18 19 20 21 22 23

Alcalinité mg/l CaCO3  51,000      

Aluminium mg/L  0,166      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  565,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,122      

Dureté mg/l CaCO3  201,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,291      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,014      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,120      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 18 19 20 21 22 23

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,41 Réf.8      

Debit m³/jour 58451 54942 51732 49671 46892 44149 42093 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

24 25 26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3    58,000    

Aluminium mg/L    0,166    

Arsenic 0,4000 mg/L    0,002    

Cadmium mg/L    0,002    

Conductivité µS/cm    579,000    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,122    

Dureté mg/l CaCO3    203,000    

Fer 6,0000 mg/L    0,291    

Matières en suspension 30,0000 mg/L    < 3    

Nickel 1,0000 mg/L    0,014    

Plomb 0,4000 mg/L    0,001    

Température °C    1,000    

Zinc 1,0000 mg/L    0,120    

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa     1,32 Réf.9   

Debit m³/jour 40332 38982 37763 36809 36527 36177 35784 
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,134 

Fer 3,0000 mg/L 0,306 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 1,875 

Nickel 0,5000 mg/L 0,014 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,119 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 8 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : concentrations en cuivre trop élevées pour assurer la survie de la daphnie même si 
concentrations  en métaux respectent les critères de l'attestation d'assainissement

Correctif :

Réf. : 9 Motif : Valeur non conforme - Échantillonnage non représentatif

Commentaires : Échantillon partiellement gelé. Ceci est non conforme à la méthode de référence. 
Analyse effectuée à la demande de Glencore Canada Corp-Fonderie Horne malgré 
cette non conformité

Correctif :

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

31

Debit m³/jour 35483       
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

Debit m³/jour       Réf.10  Réf.10

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2017

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Alcalinité mg/l CaCO3  20,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,000      

Conductivité µS/cm  1260,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,006      

Fer 6,0000 mg/L  0,516      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,700      

Plomb 0,4000 mg/L  0,000      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,024      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Debit m³/jour  Réf.10 6256  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 11 12 13 14 15 16

Alcalinité mg/l CaCO3  24,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  1220,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      

Fer 6,0000 mg/L  0,539      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,800      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,028      

Debit m³/jour  Réf.10 6256  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 18 19 20 21 22 23

Alcalinité mg/l CaCO3  31,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  1230,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 18 19 20 21 22 23

Fer 6,0000 mg/L  0,465      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,900      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,026      

Debit m³/jour  Réf.10 6256  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

24 25 26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3    27,000    

Arsenic 1,0000 mg/L    < 0,0002    

Conductivité µS/cm    1290,000    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,006    

Fer 6,0000 mg/L    0,332    

Matières en suspension 50,0000 mg/L    < 3    

Nickel 1,0000 mg/L    0,001    

pH 6,5  - 9,5 unité pH    7,600    

Plomb 0,4000 mg/L    < 0,0002    

Température °C    1,000    

Zinc 1,0000 mg/L    0,027    
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,006 

Fer 3,0000 mg/L 0,463 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,875 

Nickel 0,5000 mg/L 0,001 

Plomb 0,2000 mg/L 0,000 

Zinc 0,5000 mg/L 0,026 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

24 25 26 27 28 29 30

Debit m³/jour  Réf.10  Réf.10  Réf.10 6256  Réf.10  Réf.10  Réf.10

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 10 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

31

Debit m³/jour  Réf.10       
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

Debit m³/jour      15851 15950 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2017

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Aluminium 10,0000 mg/L  0,056      

Argent 0,1000 mg/L  < 0,0005      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,021      

Béryllium 1,0000 mg/L  < 0,001      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cobalt 1,0000 mg/L  0,002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,010      

Fer 6,0000 mg/L  0,278      

Fluorures 70,0000 mg/L  5,300      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Mercure 0,1000 mg/L  < 0,0002      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,004      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,038      

Vanadium 5,0000 mg/L  < 0,0002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,043      

Debit m³/jour 16164 16390 19011 20118 20399 20291 19492 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 11 12 13 14 15 16

Arsenic 1,0000 mg/L  0,040      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,019      

Fer 6,0000 mg/L  0,353      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,010      

Plomb 0,4000 mg/L  0,004      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,041      

Zinc 1,0000 mg/L  0,186      

Debit m³/jour 18882 18436 18127 17824 17431 17295 17197 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 18 19 20 21 22 23

Arsenic 1,0000 mg/L  0,031      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,004      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,012      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,037      

Zinc 1,0000 mg/L  0,084      

Debit m³/jour 17015 16489 15634 14787 14089 13305 12748 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

24 25 26 27 28 29 30

Arsenic 1,0000 mg/L    0,054    

Cadmium 0,1500 mg/L    0,004    

Chrome 0,6000 mg/L    < 0,0002    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,011    

Matières en suspension 35,0000 mg/L    < 3    

Nickel 1,0000 mg/L    0,007    

Plomb 0,4000 mg/L    0,002    

Sélénium 3,0000 mg/L    0,046    

Zinc 1,0000 mg/L    0,078    

Debit m³/jour 12348 12068 11929 11481 10679 10044 9574 
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,036 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,013 

Fer 3,0000 mg/L 0,316 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,007 

Plomb 0,2000 mg/L 0,003 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,041 

Zinc 0,5000 mg/L 0,098 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

31

Debit m³/jour 9188       
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

Debit m³/jour      25530 25014 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2017

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Aluminium mg/L  0,140      

Arsenic mg/L  < 0,05      

Cadmium mg/L  < 0,01      

Chrome mg/L  < 0,05      

Cuivre mg/L  0,040      

Fer mg/L  2,350      

Matières en suspension mg/L  7,000      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel mg/L  < 0,05      

Plomb mg/L  < 0,05      

Zinc mg/L  0,310      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4 5 6 7 8 9

Debit m³/jour 25930 27455 43124 68877 61133 49002 38453 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 11 12 13 14 15 16

Aluminium mg/L  0,259      

Arsenic mg/L  0,008      

Cadmium mg/L  0,001      

Chrome mg/L  0,001      

Cuivre mg/L  0,021      

Fer mg/L  2,110      

Manganèse mg/L  0,157      

Matières en suspension mg/L  9,000      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel mg/L  0,006      

Plomb mg/L  0,006      

Zinc mg/L  0,121      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 34938 32262 26773 24951 23232 21828 20724 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

17 18 19 20 21 22 23

Arsenic mg/L  0,018      

Cuivre mg/L  0,012      

Fer mg/L  0,651      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,003      

Zinc mg/L  0,091      

Debit m³/jour 19738 20199 20334 19373 17172 16632 16548 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

24 25 26 27 28 29 30

Arsenic mg/L    0,024    

Cuivre mg/L    0,010    

Fer mg/L    0,620    

Matières en suspension mg/L    < 3    

Nickel mg/L    0,006    

Plomb mg/L    0,002    

Zinc mg/L    0,059    

Debit m³/jour 16024 15923 14991 14213 13036 11959 11296 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

31

Debit m³/jour 10566       
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Paramètres d'exécution

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

2017

Novembre
Décembre

   Lieu : 

   Année :

   Mois :
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