
Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Alcalinité mg/l CaCO3  79,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,001      

Cadmium mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  1780,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Fer 6,0000 mg/L  0,188      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,004      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,900      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Thiocyanates mg/l SCN-  < 0,17      

Thiosulfates mg/l S2O3-2  0,051      

Zinc 1,0000 mg/L  0,108      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Octobre

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  78741  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Arsenic 0,4000 mg/L   0,002     

Conductivité µS/cm   774,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,059     

Fer 6,0000 mg/L   1,190     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   10,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,006     

pH 6  - 9,5 unité pH   7,710     

Plomb 0,4000 mg/L   0,006     

Température °C   8,300     

Zinc 1,0000 mg/L   0,207     

Debit m³/jour  Réf.1  Réf.1 19810  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  894,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,031      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Fer 6,0000 mg/L  1,040      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  16,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,000      

Plomb 0,4000 mg/L  0,004      

Température °C  6,100      

Zinc 1,0000 mg/L  0,189      

Debit m³/jour  Réf.1 517728  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  1210,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,033      

Fer 6,0000 mg/L  0,669      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  7,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,010      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,600      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  2,800      

Zinc 1,0000 mg/L  0,298      

Debit m³/jour  Réf.1 474445  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,032 

Fer 3,0000 mg/L 0,755 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 8,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,007 

Plomb 0,2000 mg/L 0,003 

Zinc 0,5000 mg/L 0,212 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Arsenic 0,4000 mg/L   0,002     

Conductivité µS/cm   967,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,027     

Fer 6,0000 mg/L   0,689     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   8,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,009     

pH 6  - 9,5 unité pH   7,400     

Plomb 0,4000 mg/L   0,001     

Température °C   1,300     

Zinc 1,0000 mg/L   0,259     

Debit m³/jour  Réf.1  Réf.1 370067  Réf.1    

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 1 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait être corrigée.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  525,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,193      

Fer 6,0000 mg/L  0,393      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,017      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,049      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  3,02      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  42839 41743 40437 47300 49135 48431 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Octobre

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Arsenic 0,4000 mg/L   0,003     

Conductivité µS/cm   480,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,199     

Fer 6,0000 mg/L   0,516     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   6,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,019     

Plomb 0,4000 mg/L   0,003     

Température °C   9,500     

Zinc 1,0000 mg/L   0,142     

Debit m³/jour 47650 46664 62662 79430 129733 136157 124660 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  470,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,225      

Fer 6,0000 mg/L  0,664      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  11,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,019      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  5,200      

Zinc 1,0000 mg/L  0,197      

Debit m³/jour 113026 109350 113139 110846 103712 96250 104387 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  490,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,380      

Fer 6,0000 mg/L  0,683      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  7,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,029      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  2,300      

Zinc 1,0000 mg/L  0,338      

Debit m³/jour 103749 97709 94403 93576 88764 83521 78336 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Arsenic 0,4000 mg/L   0,002     

Conductivité µS/cm   498,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,466     

Fer 6,0000 mg/L   0,594     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   6,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,035     

Plomb 0,4000 mg/L   0,002     

Température °C   1,200     

Zinc 1,0000 mg/L   0,417     

Debit m³/jour 73891 71061 67456 64608    
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,293 

Fer 3,0000 mg/L 0,570 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 6,600 

Nickel 0,5000 mg/L 0,024 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Zinc 0,5000 mg/L 0,229 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Debit m³/jour  0 0 0 0 0 0 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Octobre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Alcalinité mg/l CaCO3     14,000   

Arsenic 1,0000 mg/L     < 0,0002   

Conductivité µS/cm     939,000   

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Cuivre 0,6000 mg/L     0,009   

Fer 6,0000 mg/L     0,301   

Matières en suspension 50,0000 mg/L     < 3   

Nickel 1,0000 mg/L     0,001   

pH 6,5  - 9,5 unité pH     7,300   

Plomb 0,4000 mg/L     < 0,0002   

Température °C     2,000   

Zinc 1,0000 mg/L     0,030   

Debit m³/jour 0 0 0 0 5230  Réf.2  Réf.2

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Alcalinité mg/l CaCO3  15,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  906,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,013      

Fer 6,0000 mg/L  0,504      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  7,600      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  2,000      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,011 

Fer 3,0000 mg/L 0,403 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 2,250 

Nickel 0,5000 mg/L 0,001 

Plomb 0,2000 mg/L 0,000 

Zinc 0,5000 mg/L 0,038 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Zinc 1,0000 mg/L  0,045      

Debit m³/jour  Réf.2 5230  Réf.2  Réf.2    

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 2 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Aluminium 10,0000 mg/L  0,059      

Argent 0,1000 mg/L  < 0,0005      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,015      

Béryllium 1,0000 mg/L  < 0,001      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,008      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cobalt 1,0000 mg/L  0,002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,012      

Fer 6,0000 mg/L  0,245      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L  0,290      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  3,000      

Mercure 0,1000 mg/L  0,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,005      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,023      

Vanadium 5,0000 mg/L  < 0,0002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,086      

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2018

Mois : Octobre

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées

Page 12 de 58

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Debit m³/jour  27236 28119 28768 27948 26873 27778 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Arsenic 1,0000 mg/L   0,021     

Chrome 0,6000 mg/L   < 0,0002     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,019     

Fer 6,0000 mg/L   0,323     

Matières en suspension 35,0000 mg/L   < 3     

Nickel 1,0000 mg/L   0,008     

Plomb 0,4000 mg/L   0,006     

Sélénium 3,0000 mg/L   0,023     

Zinc 1,0000 mg/L   0,150     

Debit m³/jour 28322 29053 34444 35793 41965 38066 35262 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Arsenic 1,0000 mg/L  0,029      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,024      

Fer 6,0000 mg/L  0,434      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,010      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Plomb 0,4000 mg/L  0,009      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,026      

Zinc 1,0000 mg/L  0,223      

Debit m³/jour 33854 34798 35449 34219 33236 32144 33004 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Arsenic 1,0000 mg/L  0,036      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,038      

Fer 6,0000 mg/L  0,687      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,019      

Plomb 0,4000 mg/L  0,020      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,024      

Zinc 1,0000 mg/L  0,440      

Debit m³/jour 31043 28865 17485 201 156 692 319 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Arsenic 1,0000 mg/L   0,031     

Chrome 0,6000 mg/L   < 0,0002     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,034     

Page 14 de 58

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,026 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,025 

Fer 3,0000 mg/L 0,446 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 3,200 

Nickel 0,5000 mg/L 0,012 

Plomb 0,2000 mg/L 0,010 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,024 

Zinc 0,5000 mg/L 0,266 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Fer 6,0000 mg/L   0,542     

Matières en suspension 35,0000 mg/L   6,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,019     

Plomb 0,4000 mg/L   0,015     

Sélénium 3,0000 mg/L   0,024     

Zinc 1,0000 mg/L   0,431     

Debit m³/jour 67 120 5440 12472    
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Arsenic mg/L  0,006      

Cuivre mg/L  0,018      

Fer mg/L  0,476      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,011      

Plomb mg/L  0,004      

Zinc mg/L  0,224      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  26815 28167 29273 39548 39925 36495 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Octobre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Arsenic mg/L   0,007     

Cuivre mg/L   0,062     

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Fer mg/L   1,650     

Matières en suspension mg/L   14,000     

Nickel mg/L   0,013     

Plomb mg/L   0,017     

Zinc mg/L   0,385     

Debit m³/jour 34282 33837 59395 80566 147776 130244 88193 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Arsenic mg/L  0,010      

Cuivre mg/L  0,033      

Fer mg/L  0,898      

Matières en suspension mg/L  7,000      

Nickel mg/L  0,011      

Plomb mg/L  0,006      

Zinc mg/L  0,248      

Debit m³/jour 65208 57555 65522 63498 60034 56543 63476 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Arsenic mg/L  0,008      

Cuivre mg/L  0,048      

Fer mg/L  0,931      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Matières en suspension mg/L  4,000      

Nickel mg/L  0,017      

Plomb mg/L  0,004      

Zinc mg/L  0,495      

Debit m³/jour 61533 53580 51548 42968 29539 20756 15412 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Arsenic mg/L   0,003     

Cuivre mg/L   0,023     

Fer mg/L   1,190     

Matières en suspension mg/L   6,000     

Nickel mg/L   0,012     

Plomb mg/L   0,002     

Zinc mg/L   0,240     

Debit m³/jour 12117 10398 9501 13030    
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour      Réf.3  Réf.3  Réf.3

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Arsenic 0,4000 mg/L   0,002     

Conductivité µS/cm   971,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,020     

Fer 6,0000 mg/L   0,529     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   4,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,008     

pH 6  - 9,5 unité pH   7,400     

Plomb 0,4000 mg/L   0,001     

Température °C   3,600     

Zinc 1,0000 mg/L   0,228     

Debit m³/jour  Réf.3  Réf.3 160313  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  868,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,038      

Fer 6,0000 mg/L  1,760      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  25,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,009      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,700      

Plomb 0,4000 mg/L  0,005      

Température °C  0,900      

Zinc 1,0000 mg/L  0,307      

Debit m³/jour  Réf.3 166306  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  853,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,031      

Fer 6,0000 mg/L  0,637      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,009      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  0,900      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Zinc 1,0000 mg/L  0,274      

Debit m³/jour  Réf.3 18145  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3  93,000      

Aluminium mg/L  0,227      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,006      

Azote ammoniacal mg/l NH3-N  0,080      

Cadmium mg/L  0,002      

Carbone inorganique dissous mg/L  20,900      

Carbone organique dissous mg/L  6,100      

Chrome mg/L  0,001      

Cobalt mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  841,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,036      

Dureté mg/l CaCO3  377,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,696      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 2,0000 mg/L  < 0,2      

Manganèse mg/L  0,124      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,009      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,003 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,031 

Fer 3,0000 mg/L 0,906 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 9,000 

Nickel 0,5000 mg/L 0,009 

Plomb 0,2000 mg/L 0,006 

Zinc 0,5000 mg/L 0,279 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Nitrates et nitrites mg/l n-NO2-
NO3

 0,090      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,300      

Phosphore total mg/l P  0,010      

Plomb 0,4000 mg/L  0,015      

Sulfates mg/L  270,000      

Sulfures totaux mg/l S-2  < 0,02      

Température °C  0,500      

Thiosulfates mg/l S2O3-2  < 0,05      

Zinc 1,0000 mg/L  0,306      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  Réf.3 9073  Réf.3  Réf.3  Réf.3  Réf.3  
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Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 3 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait être corrigée.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     63086 59849 56962 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Arsenic 0,4000 mg/L   0,002     

Conductivité µS/cm   486,000     

Cuivre 0,6000 mg/L   0,497     

Fer 6,0000 mg/L   0,826     

Matières en suspension 30,0000 mg/L   7,000     

Nickel 1,0000 mg/L   0,038     

Plomb 0,4000 mg/L   0,002     

Température °C   1,600     

Zinc 1,0000 mg/L   0,467     

Debit m³/jour 55247 50493 50496 57503 60181 59345 60748 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  521,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,494      

Fer 6,0000 mg/L  0,884      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  6,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,037      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Température °C  0,900      

Zinc 1,0000 mg/L  0,045      

Debit m³/jour 58647 56505 54818 52572 50274 49008 47798 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  535,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,432      

Fer 6,0000 mg/L  0,750      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  5,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,038      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Température °C  1,200      

Zinc 1,0000 mg/L  0,429      

Debit m³/jour 46151 44745 43392 42009 40359 39129 38398 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3  53,000      

Aluminium mg/L  0,318      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Azote ammoniacal mg/l NH3-N  0,070      

Cadmium mg/L  0,007      

Carbone inorganique dissous mg/L  11,600      

Carbone organique dissous mg/L  3,100      

Chrome mg/L  0,001      

Cobalt mg/L  0,009      

Conductivité µS/cm  550,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,442      

Dureté mg/l CaCO3  205,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,790      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Manganèse mg/L  0,105      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  6,000      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,039      

Nitrates et nitrites mg/l n-NO2-
NO3

 0,230      

Phosphore total mg/l P  0,020      

Plomb 0,4000 mg/L  0,005      

Sulfates mg/L  176,000      

Sulfures totaux mg/l S-2  < 0,02      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,466 

Fer 3,0000 mg/L 0,813 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 6,000 

Nickel 0,5000 mg/L 0,038 

Plomb 0,2000 mg/L 0,003 

Zinc 0,5000 mg/L 0,352 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Température °C  1,300      

Thiosulfates mg/l S2O3-2  < 0,05      

Zinc 1,0000 mg/L  0,468      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  11,36      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 38527 38431 38862 38533 37905 37291  
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour      Réf.4  Réf.4  Réf.4

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Alcalinité mg/l CaCO3  12,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  870,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,010      

Fer 6,0000 mg/L  0,397      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,600      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  2,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,033      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Debit m³/jour  Réf.4 5230  Réf.4  Réf.4  Réf.4  Réf.4  Réf.4

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Alcalinité mg/l CaCO3  14,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  890,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,028      

Fer 6,0000 mg/L  1,400      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,000      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,105      

Debit m³/jour  Réf.4 5230  Réf.4  Réf.4  Réf.4  Réf.4  Réf.4

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Alcalinité mg/l CaCO3  15,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  899,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,013      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Fer 6,0000 mg/L  0,543      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  7,600      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,046      

Debit m³/jour  Réf.4 5230  Réf.4  Réf.4  Réf.4  Réf.4  Réf.4

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Alcalinité mg/l CaCO3  13,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  905,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,010      

Fer 6,0000 mg/L  0,428      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,600      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,036      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,016 

Fer 3,0000 mg/L 0,692 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 2,125 

Nickel 0,5000 mg/L 0,001 

Plomb 0,2000 mg/L 0,000 

Zinc 0,5000 mg/L 0,055 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Debit m³/jour  Réf.4 5230  Réf.4  Réf.4  Réf.4  Réf.4  

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 4 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     5534 0 0 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2018

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Debit m³/jour 0 0 0 2548 9487 9722 9424 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,025 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Aluminium 10,0000 mg/L  0,061      

Argent 0,1000 mg/L  < 0,0005      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,025      

Béryllium 1,0000 mg/L  < 0,001      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,023      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cobalt 1,0000 mg/L  0,007      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,023      

Fer 6,0000 mg/L  0,401      

Fluorures 70,0000 mg/L  5,400      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Mercure 0,1000 mg/L  0,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,017      

Plomb 0,4000 mg/L  0,011      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,024      

Vanadium 5,0000 mg/L  < 0,0002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,394      

Debit m³/jour 10331 10858 11663 11827 12400 12720  
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Cuivre 0,3000 mg/L 0,023 

Fer 3,0000 mg/L 0,401 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,017 

Plomb 0,2000 mg/L 0,011 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,024 

Zinc 0,5000 mg/L 0,394 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     16653 13926 11454 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Novembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Arsenic mg/L   0,003     

Cuivre mg/L   0,029     

Fer mg/L   0,874     

Matières en suspension mg/L   3,000     

Nickel mg/L   0,013     

Plomb mg/L   0,003     

Zinc mg/L   0,226     

Debit m³/jour 10379 8297 10108 21631 24592 20738 15186 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic mg/L  0,003      

Cuivre mg/L  0,039      

Fer mg/L  1,380      

Matières en suspension mg/L  6,000      

Nickel mg/L  0,018      

Plomb mg/L  0,006      

Zinc mg/L  0,052      

Debit m³/jour 13975 13353 11115 9953 7774 4539 4280 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic mg/L  0,002      

Cuivre mg/L  0,018      

Fer mg/L  1,060      

Matières en suspension mg/L  3,000      

Nickel mg/L  0,013      

Plomb mg/L  0,003      

Zinc mg/L  0,251      

Debit m³/jour 3668 2836 2699 2864 2421 3109 6100 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Aluminium mg/L  0,045      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30

Arsenic mg/L  0,003      

Cadmium mg/L  0,001      

Chrome mg/L  < 0,0002      

Cuivre mg/L  0,025      

Fer mg/L  0,417      

Manganèse mg/L  0,192      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel mg/L  0,013      

Plomb mg/L  0,003      

Zinc mg/L  0,225      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 9419 11398 12773 13398 13592 13906  
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Debit m³/jour        Réf.5

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

2 3 4 5 6 7 8

Arsenic 0,4000 mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  1050,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,020      

Fer 6,0000 mg/L  0,421      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,009      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,300      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Température °C  2,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,218      

Debit m³/jour  Réf.5 9073  Réf.5  Réf.5  Réf.5  Réf.5  Réf.5

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 10 11 12 13 14 15

Arsenic 0,4000 mg/L     0,003   

Conductivité µS/cm     1620,000   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,013   

Fer 6,0000 mg/L     0,440   

Matières en suspension 30,0000 mg/L     3,000   

Nickel 1,0000 mg/L     0,008   

pH 6  - 9,5 unité pH     8,030   

Plomb 0,4000 mg/L     0,002   

Température °C     1,700   

Zinc 1,0000 mg/L     0,169   

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa     1,00   

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa     1,00   

Debit m³/jour  Réf.5  Réf.5  Réf.5  Réf.5 6659  Réf.5  Réf.5

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

Arsenic 0,4000 mg/L     0,003   

Conductivité µS/cm     1880,000   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,011   

Fer 6,0000 mg/L     0,456   

Matières en suspension 30,0000 mg/L     4,000   

Nickel 1,0000 mg/L     0,008   
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

pH 6  - 9,5 unité pH     8,040   

Plomb 0,4000 mg/L     0,001   

Température °C     0,900   

Zinc 1,0000 mg/L     0,167   

Debit m³/jour  Réf.5  Réf.5  Réf.5  Réf.5 6576  Réf.5  Réf.5

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

23 24 25 26 27 28 29

Arsenic 0,4000 mg/L     0,006   

Conductivité µS/cm     2240,000   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,013   

Fer 6,0000 mg/L     0,339   

Matières en suspension 30,0000 mg/L     3,000   

Nickel 1,0000 mg/L     0,010   

pH 6  - 9,5 unité pH     8,110   

Plomb 0,4000 mg/L     0,003   

Température °C     0,800   

Zinc 1,0000 mg/L     0,178   

Debit m³/jour  Réf.5  Réf.5  Réf.5  Réf.5 6576  Réf.5  Réf.5

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

30 31

Arsenic 0,4000 mg/L  0,004      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,003 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,014 

Fer 3,0000 mg/L 0,575 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 5,700 

Nickel 0,5000 mg/L 0,009 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Zinc 0,5000 mg/L 0,178 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 5 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait être corrigée.

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

30 31

Conductivité µS/cm  2500,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,016      

Fer 6,0000 mg/L  1,220      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  17,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,009      

pH 6  - 9,5 unité pH  8,100      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,159      

Debit m³/jour  Réf.5 6576      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Debit m³/jour       36809 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

2 3 4 5 6 7 8

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  562,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,402      

Fer 6,0000 mg/L  0,641      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,038      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Température °C  3,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,413      

Debit m³/jour 37023 37341 36420 35941 35652 34936 34370 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées

Page 42 de 58

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 10 11 12 13 14 15

Arsenic 0,4000 mg/L     0,002   

Conductivité µS/cm     527,000   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,308   

Fer 6,0000 mg/L     0,473   

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L     < 0,2   

Matières en suspension 30,0000 mg/L     < 3   

Nickel 1,0000 mg/L     0,031   

Plomb 0,4000 mg/L     0,001   

Température °C     1,200   

Zinc 1,0000 mg/L     0,311   

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa     3,91   

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa     1,00   

Debit m³/jour 33850 33213 32813 32153 31453 31123 30701 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

Arsenic 0,4000 mg/L     0,004   

Conductivité µS/cm     548,000   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,261   

Fer 6,0000 mg/L     0,400   

Matières en suspension 30,0000 mg/L     4,000   

Nickel 1,0000 mg/L     0,026   
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

Plomb 0,4000 mg/L     0,004   

Température °C     1,300   

Zinc 1,0000 mg/L     0,240   

Debit m³/jour 30224 29975 29560 29132 28838 30831 32477 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

23 24 25 26 27 28 29

Arsenic 0,4000 mg/L     0,002   

Conductivité µS/cm     535,000   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,227   

Fer 6,0000 mg/L     0,359   

Matières en suspension 30,0000 mg/L     < 3   

Nickel 1,0000 mg/L     0,025   

Plomb 0,4000 mg/L     0,001   

Température °C     1,500   

Zinc 1,0000 mg/L     0,225   

Debit m³/jour 31981 31786 31315 30802 30329 31146 31161 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

30 31

Arsenic 0,4000 mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  533,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,193      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,278 

Fer 3,0000 mg/L 0,439 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 2,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,028 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Zinc 0,5000 mg/L 0,278 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

30 31

Fer 6,0000 mg/L  0,323      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,021      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,500      

Zinc 1,0000 mg/L  0,201      

Debit m³/jour 30699 30280      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Debit m³/jour        Réf.6

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

2 3 4 5 6 7 8

Alcalinité mg/l CaCO3  3,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  < 0,0002      

Conductivité µS/cm  958,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      

Fer 6,0000 mg/L  0,420      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,500      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,036      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

2 3 4 5 6 7 8

Debit m³/jour  Réf.6 5230  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 10 11 12 13 14 15

Alcalinité mg/l CaCO3  17,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,000      

Conductivité µS/cm  962,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      

Fer 6,0000 mg/L  0,437      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,500      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,040      

Debit m³/jour  Réf.6 5230  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

Alcalinité mg/l CaCO3  21,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,000      

Conductivité µS/cm  988,000      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Fer 6,0000 mg/L  0,356      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,002      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  8,600      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,041      

Debit m³/jour  Réf.6 5230  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

23 24 25 26 27 28 29

Alcalinité mg/l CaCO3  36,000      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,000      

Conductivité µS/cm  1070,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,016      

Fer 6,0000 mg/L  0,931      

Matières en suspension 50,0000 mg/L  3,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,001      

pH 6,5  - 9,5 unité pH  9,000      

Plomb 0,4000 mg/L  < 0,0002      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,060      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,012 

Fer 3,0000 mg/L 0,536 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,875 

Nickel 0,5000 mg/L 0,002 

Plomb 0,2000 mg/L 0,000 

Zinc 0,5000 mg/L 0,044 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

23 24 25 26 27 28 29

Debit m³/jour  Réf.6 5230  Réf.6  Réf.6  Réf.6  Réf.6 0 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 6 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

30 31

Debit m³/jour 0 0      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Debit m³/jour       12929 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2018

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

2 3 4 5 6 7 8

Arsenic 1,0000 mg/L  0,025      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,023      

Fer 6,0000 mg/L  0,357      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,018      

Plomb 0,4000 mg/L  0,011      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,022      

Zinc 1,0000 mg/L  0,380      

Debit m³/jour 13693 14157 14071 13993 14004 13955 13905 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 10 11 12 13 14 15

Aluminium 10,0000 mg/L     0,056   

Argent 0,1000 mg/L     < 0,0005   

Arsenic 1,0000 mg/L     0,026   

Béryllium 1,0000 mg/L     < 0,001   

Cadmium 0,1500 mg/L     0,024   

Chrome 0,6000 mg/L     0,001   

Cobalt 1,0000 mg/L     0,007   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,020   

Fer 6,0000 mg/L     0,304   

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L     < 0,2   

Matières en suspension 35,0000 mg/L     < 3   

Mercure 0,1000 mg/L     0,000   

Nickel 1,0000 mg/L     0,017   

Plomb 0,4000 mg/L     0,008   

Sélénium 3,0000 mg/L     0,021   

Vanadium 5,0000 mg/L     < 0,0002   

Zinc 1,0000 mg/L     0,343   

Debit m³/jour 13807 13970 13979 13903 13574 12556 11843 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

Arsenic 1,0000 mg/L     0,027   

Chrome 0,6000 mg/L     0,000   
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

Cuivre 0,6000 mg/L     0,019   

Fer 6,0000 mg/L     0,278   

Matières en suspension 35,0000 mg/L     4,000   

Nickel 1,0000 mg/L     0,015   

Plomb 0,4000 mg/L     0,008   

Sélénium 3,0000 mg/L     0,022   

Zinc 1,0000 mg/L     0,340   

Debit m³/jour 11450 11320 11160 10964 10948 12664 13063 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

23 24 25 26 27 28 29

Arsenic 1,0000 mg/L     0,030   

Chrome 0,6000 mg/L     < 0,0002   

Cuivre 0,6000 mg/L     0,019   

Fer 6,0000 mg/L     0,256   

Matières en suspension 35,0000 mg/L     < 3   

Nickel 1,0000 mg/L     0,016   

Plomb 0,4000 mg/L     0,007   

Sélénium 3,0000 mg/L     0,022   

Zinc 1,0000 mg/L     0,329   

Debit m³/jour 12268 11994 12311 12546 12814 14441 14335 
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,027 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,019 

Fer 3,0000 mg/L 0,282 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 2,000 

Nickel 0,5000 mg/L 0,016 

Plomb 0,2000 mg/L 0,008 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,021 

Zinc 0,5000 mg/L 0,334 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

30 31

Arsenic 1,0000 mg/L  0,026      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,016      

Fer 6,0000 mg/L  0,213      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,014      

Plomb 0,4000 mg/L  0,005      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,019      

Zinc 1,0000 mg/L  0,279      

Debit m³/jour 14138 14303      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Debit m³/jour       14394 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Décembre

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

2 3 4 5 6 7 8

Arsenic mg/L  0,007      

Cuivre mg/L  0,027      

Fer mg/L  0,387      

Matières en suspension mg/L  3,000      

Nickel mg/L  0,009      

Plomb mg/L  0,004      

Zinc mg/L  0,094      

Debit m³/jour 15064 15616 15015 15454 15102 13885 14460 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 10 11 12 13 14 15

Arsenic mg/L     0,014   

Cuivre mg/L     0,016   

Fer mg/L     0,536   

Matières en suspension mg/L     < 3   

Nickel mg/L     0,012   

Plomb mg/L     0,005   

Zinc mg/L     0,176   

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa     1,00   

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa     1,00   

Debit m³/jour 14699 14293 14534 13905 14332 14386 13287 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 17 18 19 20 21 22

Arsenic mg/L     0,012   

Cuivre mg/L     0,013   

Fer mg/L     0,600   

Matières en suspension mg/L     < 3   

Nickel mg/L     0,011   

Plomb mg/L     0,004   

Zinc mg/L     0,153   

Debit m³/jour 12829 12397 11900 11748 11701 13055 14069 

Page 55 de 58

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

23 24 25 26 27 28 29

Arsenic mg/L     0,014   

Cuivre mg/L     0,013   

Fer mg/L     0,542   

Matières en suspension mg/L     < 3   

Nickel mg/L     0,012   

Plomb mg/L     0,004   

Zinc mg/L     0,173   

Debit m³/jour 12874 11914 11879 11833 11904 14102 13622 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

30 31

Arsenic mg/L  0,014      

Cuivre mg/L  0,012      

Fer mg/L  0,434      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,010      

Plomb mg/L  0,003      

Zinc mg/L  0,161      

Debit m³/jour 14044 14768      
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Paramètres d'exécution

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

2018

Octobre
Novembre
Décembre

   Lieu : 

   Année :

   Mois :
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